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Determination of the quality of wool in different production basins from Los Llanos Riojanos.

Introduccion

En la regién de Los Llanos Riojanos existen ovinos con
cobertura que responden al biotipo criolle. Por tanto, se
prevé que el producto lana a obtener, podria ser muy
variable y con potencial para diversos usos. El objetivo de
este trabajo fue determinar la calidad de lana de majadas en
diferentes cuencas de produccién de Los Llanos Riojanos.
Materiales y Métodos

Para la determinacién de calidad de la lana, se tomaron
muestras de vellén de 346 ovinos de un total de 516
pertenecientes a 17 majadas (MJ) de 4 cuencas de produccién
(CP) en los departamentos Chamical y Gral. Belgrano. En los
laboratorios de Fibras de la UCC y la UNLaR, las muestras
fueron acondicionadas y lavadas, luego clasificadas por los
criterios de calidad: finura (FM), tipo (TM), pigmentacién (PM)
y voluminosidad de mecha (VM). Complementariamente se
determiné Didmetro medio (DM, um), Coeficiente de
variacién del DM (CVT, %) y Factor de confort (FC, %); Grado
de curvatura (CU, °/mm) y Rizado (RZ, rizos/cm); Longitud de
mecha (LM, cm); Rinde al lavado (RLV, %); Voluminosidad (BK,
cm’/g) y Resiliencia (RE, cm®/g) (Ryder y Stephenson, 1968;
Swan y Mahar, 1998; Hick et al, 2017).

Para los cuatro criterios de clasificacién se calcularon
frecuencias reiativas medias y errores estandar ponderados
por los tamafios de MJ. Ademads, se realizé una prueba de
homogeneidad de proporciones y de independencia para
verificar su asociacién con CP, empleando el estadistico Chi
cuadrado de Pearson (x2) en ambos casos. Para DM, CVT, FC,
CU, RZ, LM, RLV, BK y RE se calculd valores medios y errores
estdndar (E.E.) y luego se realizé un andlisis no paramétrico
de Kruskal-Wallis (AKW) para el efecto fijo CP.

Resultados y Discusion

En cuanto a FM el 89,78% de los animales pertenece
variantes >25,0 um concordante por lo observado para la
Prov. de Cérdoba por Hick et al, (2016a y 2017). Respecto a
TM, existe una similar cantidad de vellones simple capa y
doble capa (TMSC: 46,33%; TMDC: 50,78%), situacién muy
diferente, a lo reportado por Hick et al (2016b; 2016a) para
esta region y otras regiones, y Gémez et al (2012) para la
Prov. de La Pampa. Respecto a PM, predomina el
despigmentado (PMD, 76,61%). Para VM, el 70,04% poseen
voluminosidad superior (VMS) situacién intermedia entre lo
observado por Hick et al (2016a) y Gomez et al, (2012).
Tanto en las pruebas de homogeneidad de proporciones
como de independencia se observé en todos los casos
valores altamente significativos (p<0,0001) del estadistico de
prueba (x?). Ello determina que existen evidencias de
diferentes proporciones en los caracteres y que dichas
proporciones dependeran de la CP considerada.

En cuanto a las determinaciones complementarias de
(Cuadro 2), el DM encontrado (30,33um) es similar a los
reportados en otras regiones, intermedio entre Pefia et al
(2016) para las Prov. de Santiago del Estero, Corrientes y Bs. As.
y Hick et al (2016a) para la Prov. de Cérdoba. En cuanto las
restantes determinaciones se observaron situaciones dispares a
otras regiones. Finalmente el andlisis no paramétrico de

Kruskal-Wallis resultaron significativas para CP (p<0,05) todas
las variables complementarias.

Cuadro 1. Frecuencias relativas medias (FR%) y errores estandares
(E.E.) para criterios de clasificacién de fibra

Caracteristicas de calidad Variante FR% e,
FMF 0,66 0,09

FMM1 9,55 0,41

Finura de Mecha FMM2 41,88 1,14
(FM) FMG1 29,54 1,25

FMG2 14,45 0,56

FMMG 3,91 0,28

o TMDC 50,78 1,19

Ll ?fM“;'“ha TMSC 4633 1,17

TML 2,82 0,16

Pigmentacién de Mecha PMD 76,61 0,43
(PM) PMP 23,39 0,43

.- VYMP 4,15 0,36
Volummom\j;c:l de Mecha VMI 25,85 0,50
fvn) VMS 70,04 058

Finura de mecha: fino (FMF, 18,0-20,5 um), mediano 1 (FMM41, 21,0-
24,9 um), mediano 2 (FMM2, 25,0-29,9 um), grueso 1 (FMG1, 30,0-
34,9 um), grueso 2 (FMG2, 35,0-39,9 um) y muy grueso (FMMG, >40,0
pm); Tipo de mecha: doble capa (TMDC), simple capa (TMSC) y lustre
(TML); Pigmentacién de mecha: despigmentado (PMD) y pigmentado
(CMP). Voluminosidad de mecha: pobre (VMP, <24,9 cm?/g),
intermedia (VMI, 25,0-27,9 cm®/g), superior (VMS, >28,0 cm3/g).

Cuadro 2. Valores medios y eirores estdndares (E.E.) de las
determinaciones complementarias de calidad de fibra

Variable Media EE.
Didmetro medio (DM, pm) 30,33 0,04
Coeficiente de variacion del DM (CVT, %) 31,08 0,09
Factor de confort (FC, %) 55,62 0,16
Grado de curvatura (CU, °/mm) 73,60 0,18
Longitud de mecha (LM, cm) 8,00 0,02
Rinde al lavado (RLV, %). 76,19 0,10
Rizado (RZ, rizos/pulgada) 11,35 0,02
Voluminosidad (BK, cm?/g) 29,79 0,02
Resiliencia (RE, cm3/g) 11,63 0,01

Conclusiones
Se observa una importante variabilidad de la calidad y

atributos que determinarfan tanto destino textil para

artesania manual como para ser utiliza en mezclas para la
confeccién de alfombras.
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